KARTA PRODUKTU

EGM s.A.

www.wierzbica.ccom.pl

Kopalnia Wapieni ,,Wierzbica”
28-305 Sobkow, Wierzbica 37

Maczka wapienna dla przemystu szklarskiego

GLASS - PREMIUM
gruboziarnista

Charakterystyka surowca:

Naturalny kamien wapienny o wysokiej zawartoSci
weglanu wapnia (CaCOs), pochodzacy z wiasnego ztoza
wapieni  jurajskich WIERZBICA w  Wierzbicy
k/Sobkowa (pow. Jedrzejow).

Technologia produkcji:

Produkt otrzymywany w wyniku mechanicznej
przerobki w/w surowca, (rozdrabnianie, Ssuszenie
i separowanie frakcji) na nowoczesnej instalacji
do produkcji drobnoziarnistych wyrobéw wapiennych
(przemiatowni).

Sklad chemiczny:

CaO - 55,4 %
Fe:Os; — 0,03%
Mn,O; — 0,00 %
Zawarto$¢ czesci nierozp. w HCI — 0,08 %

Cechy uzytkowe:

Porowato$¢ (objetos¢ intruzji rteci) — 0,07 ml/g
Zawartos¢ frakcji pylistych < 0,045 mm —4 %
Porowato$¢ otwarta — 11 %

Calkowite pole powierzchni — 1,0 m?/g
Przepuszczalnos¢ — 0,03 mdarcy

800 — 1400 pm
800 — 1600 pm

Konfekcjonowanie: Maczki wapienne dla prze-
mystu szklarskiego sg  tadowane luzem z silosow
do autocystern. Istnieje rdéwniez mozliwo$¢ odbioru
maczek w workach typu ,,big-bag”

Skladowanie: Produkt powinien byé skladowany
w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Bezpieczenstw0: Produkt nie jest substancjg
niebezpieczng. Wytaczony z Rozporzadzenia REACH
na podstawie zatacznika nr V do Rozporzadzenia
(WE) 1907/2006

Zastosowanie:

Maczka  GLASS-PREMIUM  dedykowana  jest
do produkcji szkta opakowaniowego oraz szkta typu
float.

Charakteryzuje si¢ nastgpujacymi wilasciwosciami:
unikatowa czystoscig chemiczng, duzg jednorodnoscia,
zawartoscig CaCOs oscylujaca wokét 99 %, niska
zawarto$cig ~ zelaza, obnizong zawarto$cig frakcji
pylistych oraz granulacja dobrang do indywidualnych
potrzeb klienta.




